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VERKLEBEANLEITUNG

Fertigparkett | Vollflachige Verklebung

BEACHTEN SIE VOR DER VERLEGUNG

Lagern Sie den Boden in ungeoffneter Verpackung 48 Stunden oder langer vor Ort unter klimatisierten
Verhaltnissen. Das Material muss sich ausreichend akklimatisiert haben. Offnen Sie die Verpackung erst unmittelbar
vor der Verlegung. Baustellen, die noch nicht verlegereif sind, sind als Lagerstatten flr die hochwertig verarbeitete,
getrocknete Ware nicht geeignet.

Bei Beginn der Verlegearbeiten sollten alle anderen baulichen und handwerklichen Arbeiten abgeschlossen sein,
insbesondere solche, bei denen Feuchtigkeit und Schmutz entstehen.

Verkleben Sie den Boden bei einer Raumtemperatur von mindestens 16 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von
40 - 60 %. Eventuell muss der Raum leicht beheizt und beliiftet werden. Wahrend und nach der Verlegung miissen
Ubliche raumklimatische Verhaltnisse auf Dauer sichergestellt werden.

tilo Fertigparkett vor der Verlegung auf mégliche Fehler hin kontrollieren. Sichtbare Mangel kdnnen nur vor dem
Verlegen reklamiert werden!

Verlegehilfsmittel: Hammer, Sdge, Zahnspachtel, Meterstab, Richtlatte oder —schnur, Schlagklotz, Zugeisen.

DER UNTERBODEN

Fertigparkett kann auf jeder fachgerecht erstellten Unterlage (Zement, Anhydrit, GuRasphalt, Verlegespanplatten,
OSB und Trockenestrich) mit den dazu geeigneten Klebstoffsystemen verklebt werden.

Der Unterboden muss vor dem Beginn der Verlegearbeiten auf seine Verlegereife tiberprift werden (DIN 18356
.Parkettarbeiten®) und die vorgeschriebenen Anforderungen erfiillen (Ebenheit, Oberflachenfestigkeit, Rissfreiheit,
Sauberkeit, Trockenheit). Bedenken gegen die Verlegereife sind vor dem Arbeitsbeginn nachweisbar, am besten
schriftlich, dem Bauherrn mitzuteilen.

Trockenheit:
Zulassige Estrichfeuchten nach CM-Methode:

bei Zementestrich < 2,0 % CM (mit FuBbodenheizung 1,8 % CM)

bei Anhydritestrich < 0,3 % CM (mit Fubodenheizung 0,3 % CM)
Die Feuchtigkeitsiiberpriifung bei Heizestrichen darf nur an vom Estrichleger gesetzten Messpunkten durchgefihrt
werden, um eventuelle Beschadigungen der Heizrohre zu vermeiden. Bei Nichtvorhandensein solcher Messpunkte
mussen sofort schriftliche Bedenken angemeldet werden.
Ebenbheit:
Fertigparkett kann keinen Ho6henausgleich von Unebenheiten des Untergrundes bewirken. Es sind die
Anforderungen gemafl DIN 18202 anzuwenden (Tabelle 3 Zeile 4 sowie Diagramm Bild 1). Beispiel: bei einem
Messpunktabstand von 1 m darf die Abweichung zur Ebenheit max. 3 mm betragen. Werden die

Ebenheitstoleranzen Uberschritten muss dies mit geeigneten Mitteln (schleifen und/oder spachteln) behoben
werden.

Anhydritestrich (AE) und AnhydritflieRestrich (AFE) missen mechanisch vorbehandelt werden — AE birsten, AFE
schleifen — und griindlich abgesaugt werden. Beachten Sie die Vorschriften der Estrichhersteller.

DIE VERLEGERICHTUNG

Vereinbaren Sie die Verlegerichtung mit dem Auftraggeber, weil diese das optische GroRenverhdltnis eines
Raumbildes beeinflusst. Bewéhrt haben sich folgende Varianten: - in Léngsrichtung des Raumes bzw. l&ngs zur
Hauptlichtquelle.

Bauseits im Untergrund vorgegebene Bewegungsfugen sind deckungsgleich zu Gibernehmen.

Bei Raumen uber 100m?2 Flache mit mehr als 12 m in der Elementlangsrichtung oder mehr als 8 m in der
Elementquerrichtung muf} eine Dehnungsfuge ca. in Raummitte eingebaut werden. Decken Sie diese mit einer im
Fachhandel erhéltlichen Schienen ab.

VERLEGUNG AUF FUSSBODENHEIZUNG
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tilo Fertigparkett kann auch auf Niedertemperatur-Fussbodenheizung verlegt werden. Dabei ist vor der Verlegung
die Durchfihrung eines sach- und fachgerechten Auf- und Abheizens durch den Auftraggeber von groRter
Bedeutung (Vorlage eines Aufheizprotokolls erforderlich). Insbesondere weisen wir darauf hin, dass auf der
Oberflache des tilo Fertigparketts die Temperatur von 28 °C nicht Uberschritten werden darf, auch nicht in den
Randbereichen und ggf. unter Mébeln und Teppichen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40 und 60 %
liegen. Wahrend der Heizperiode, besonders bei Uberhdhter Oberflachentemperatur oder zu geringer relativer
Luftfeuchte kbnnen Fugen zwischen den einzelnen Elementen entstehen.

Beschreibung: Verklebeanleitung_Fertigparkett ersetzt Version 02/14
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GRUNDIERUNG UND KLEBSTOFFAUFTRAG

= Inwieweit ein Voranstrich auf dem Untergrund aufzubringen ist, hangt von dem verwendeten Klebstoffsystem ab.
Wird ein Klebstoffsystem verwendet, das zur Quellung von Holz fihrt (Kunstharz-Lésemittel) dann darf durch den
Voranstrich die Saugfahigkeit des Untergrunds nicht eingeschrankt sein. Bei der Verwendung von tilo Elastic EC1 ist
kein Voranstrich nétig. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Untergrund fest ist und nicht sandet. Beachten Sie in
jedem Fall die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Klebstoffherstellers.

m  Der Klebstoff wird mittels geeigneter Zahnspachtel vollflachig aufgetragen.

m  Bereits aufgetragener, Uberstehender Klebstoff, der nicht umgehend belegt wird, muss in noch frischem Zustand
vom Boden abgestrichen und entfernt werden.

s Ebenso muss versehentlich auf die Oberflache gelangter Klebstoff in noch frischem Zustand sofort und restlos
entfernt werden.

VERLEGUNG

[ [ [ [ [ [ Abb. 1

| | \ [ [ \ \ \
I P L I I [ [

- = ]{_ - I l ] { erste Bezugslinie

= Vermitteln Sie die Verlegung im Raum so, dass die Anfangs- und Endreihen ausreichend breit sind. Markieren Sie
dann im Abstand von 2 Dielenbreiten eine Verlegereihe (Wanddehnungsfuge beriicksichtigen) mit Schnurschlag.
Richten Sie dann die ersten beiden Reihen an dieser Bezugslinie aus. Tragen Sie nur so viel Kleber auf, wie Sie in
der offenen Zeit (Topfzeit) Elemente verlegen kdnnen.

m Verlegen Sie das erste Element mit der Federseite zur Wand (ggf. muss diese je nach Ausmittelung oder
Wandverlauf zugeschnitten werden). Halten Sie mit Hilfe von Keilen eine Dehnungsfuge zur Wand von ca. 1 cm
Breite ein.

= Verlegen Sie weitere Elemente in direkter Verlangerung zum Ersten und passen Sie das letzte Element der Reihe
ein.

m  Verwenden Sie das Reststlick der ersten Reihe als erstes Element der zweiten Reihe, wobei der Stirnkantenversatz
der Elemente aus optischen Griuinden mindestens ca. 20 cm betragen soll.

m Die erste und die letzte Reihe missen besonders sorgfaltig angedrickt werden. Auf Grund von
Unterbodenunebenheiten sollten die Elemente hier einige Stunden belastet werden, um eine gute Verklebung zu
erreichen.

m  Sagen Sie die letzte Elementreihe langs auf passende Breite. Halten Sie eine Dehnungsfuge von ca. 1 cm Breite zur
Wand ein! Fligen Sie die Elemente zusammen. Fixieren Sie die Elemente mit Keile.

= Bei Heizungsrohren oder &hnlichem (Abb. 2): Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser ca.
2 cm groRer als der Rohrdurchmesser und ségen Sie vom Loch ausgehend zur Kante hin.
Verlegen Sie die Diele. Leimen Sie das Stiick wieder ein und decken Sie die Fugen mit einer
Rohrmanschette ab.

= Zur Kirzung von Tirzargen legen Sie eine Diele mit der Deckflache nach unten gegen die
Zarge und ségen Sie diese entlang der Diele ab.

= Betreten Sie nach der Verlegung den Boden 12 Stunden nicht. Zu friih in seinem Abbinden
gestdrter Kleber erreicht nie mehr seine volle Festigkeit.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewahrleistung fir das
Verarbeitungsergebnis im Einzelfall knnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsméglichkeiten und der au3erhalb unseres Einflusses
liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht tbernehmen. Eigenversuche durchfiihren. Unser technischer und
kaufméannischer Beratungsdienst steht lhnen zur Verfigung. Nehmen Sie bei gré3eren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten immer den
Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten. Weitere Informationen oder Aktualisierungen siehe www.tilo.com
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